FICHA
TECNICA

PREFABRICADOS TEPANTLI

José Vasconcelos 345, Col. Santa Engracia,
San Pedro Garza Garcia, C.P. 66267



EL MURO DE
MEXICO

NORMATIVIDAD
MEXICANA

Las propiedades fisicas de nuestros
productos cumplen 'y exceden las
siguientes normas oficiales establecidas en
la regulacion mexicana:

CUMPLIMIENTO CON NORMAS VIGENTES

Aditivos NMX-C-255-ONNCE
Agregados NMX-C-111-ONNCE
Agua NMX-C-122-ONNCE
Cementos NMX-C-414-ONNCE

Determinacion de la resistenciaala
comprension
Determinacion del revenimiento NMX-C-156-0ONNCE

NMX-C-83-ONNCE

GARANTIZAMOS LA MAXIMA
CALIDAD EN CADA PROYECTO

QUE REALIZAMOS

Como principales caracteristicas a Compresion: Maximo de fc=160

tener en consideracion, gracias al kg/cm2
beneficio que ofrece en el proceso de
construccién y también al usuario e Ligero: Peso especifico de 1,000
final, son las siguientes: kg/m3
e Aislamiento Térmico: Resistencia e Permeabilidad: Hidréfugo (0% de
térmicaR= 1.07 m2 °K / W (SI) absorcion = 0% de alcalis)



EL MURO DE
MEXICO

COMPARATIVA TECNICA

LA CALIDAD
ES EL MEJOR
PLAN DE
NEGOCIO.

En la siguiente tabla comparativa se
aprecian las diferencias entre
nuestro producto Tepantli y los de
la competencia (marcas mas
comercializadas), teniendo un claro

ganador.




EL MURO DE

MEXICO

COMPARATIVA TECNICA

Pesox m2 de muro - Resistividad térmica: Resistencia .
Peso L. Conductividad Peso Absorcidn de
. con recubrimiento .. Km/W y Valor R: ala
Producto [pieza) Térmica en 5l

2 Vol Etri
de acabado incluido M° Kfw (51) compresion CEmet g

Muro térmico

— 120 0.14 1.07 160 1,000 0
(exterior de 12 cm) T | TEPANTLI
Muro térmico |
, 80 016 05 160 1,000 0
(Interior de 8 ¢m)
Ecomura L i Ladrillera 5.5 180.75 D14 0.63 120 1,569 -18
Ecomura L semireliena :‘H}M - 55 170.75 0.14 115 120 1,569 -18
Ecomuro Lrelleno ¥ ecanizada 65 170.75 D14 1.33 120 1,569 -18
Block de concreto de cemento 15 cm de Varios marcas y producto i
1.1 17 17 S
e B 15 258.35 0.1 80 720 12
75 196.75 016 12 35 1,311 12
] s
Block de ligero térmico de 15 cmde espesor JOPMOlita B 174 oos 192 2 1.160 a5
=== 750 188,75 018 13 45 1,350
BLO<ASA
555,277
Hi | ca i
ebel de 15 espesor AAC 10.98 a7 D12 1.22 488 646 ki
446 3282
Mura de 16 cm espessor AACE 1318 114 013 1.01 61.2 Te0 /

Wmasa f Yvol




EL MURO DE

MEXICO

COMPARATIVA TECNICA

Datos de tiempo de resistencia al fuego de
concreto normal:

Temperatura alcanzada (°C)
‘d_»_d__—---”__'‘‘_._*;:_..F.'.——-——-'“"1
. . . En el acero estructural sin Armadura con recubrimiento
t(minutos) Enelincendio ..
proteccion -
20 815 815 205 140
60 925 925 370 270 )
90 990 990 490 350 - [F=a150
| larerer ASTM
120 1.030 1.030 570 425 | e
150 1. 070 1.070 620 490 ot - — . — - -
0 20 40 &0 0 100 120 140 160 180
180 1. 100 1.100 660 510
Thermpo (mm)

Gréafico de comparacidn de curvas tiempo-
temperatura establecidos por la ASTM, el
ISO y ONNCCE
Datos extras sobre productos
similares de resistencia al fuego y reduccion de ruido:

s Datos técnicos (CONCRETO LIGERO BASE MATERIAL C/ALTO CONTENIDO

t T‘ T
Datos Técnicos Block 20 .
. SILICE)
Medidas reales (AxBxC) cm 20% 20 % 40
Prueba Metodo Especialicacion
Piezas x m2 (con junta de 1 cm) Pzas/ m2 11.61 NMX-C-210
Permeabilidad de vapor 0,154 ng/Pa.a.m
Peso promedio x pieza kg 234 OMCCE-2011
Resistencia promedio a compresion Densidad Nom MNMX-C-126 1017,01 kg/m3
g ) P kg/cm2 2130 : g/
de la pieza Peso por pieza 6kg
Absorcion inicial maxima g/min <0 Peso porma2 75kg
- . 3.89% masa, 3.92%
Absorcion maxima Total en 24 hr % <12 Absorccign por humedad MMX-C-228
volumen
Contraccidn por secado % <0.065 Resistencia a la compresion MNMX-C-411 35 kgfcm2
Conductividad térmica A w/mk 0.238 Conductividada térmica NMX-C-181 0,177
Resistencia térmica R m2k/w 0.84 Resistencia térmica Valor “R” 4R
Resistencia al fuego Hora 4 Reactividad PHE
Densidad kg/m3 1950 Densidad NomReduccién de ruido 5TC 45de
Tolerancias dimencionales: A= 2mm 5 = 3Imm; ¢ mm Toxicidad NULA
Peso del muro x m2 (sin acabados) Kg/m2 302.8 Resistencia al fuego Supera sin desprender

humaos toxicos

Maortero pegablock Lt/m32 18 Medida 9% 19 % 39cm
fi=240kg/cm2 >tipo 1




