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	4. Mode de séchage des liants :
· 1. Séchage physique par évaporation à l'air à température ambiante

· liants en solution (peintures hydrosolubles) : l'élimination du solvant laisse un enchevêtrement de macromolécules assurant la cohésion du film et son adhérence au support. Le film formé reste sensible aux solvants. 

· liants en dispersion dans l'eau (peintures hydrodiluables) : l'évaporation de l'eau entraîne le contact des particules de liant, puis leur fusion, conduisant à un matériau polymère continu. 
Le phénomène de coalescence se produit à une certaine température, dite "température minimum de formation du film", caractéristique du polymère. Cette température peut être abaissée par des "agents de coalescence" qui assurent une plastification temporaire. 

                  -      2. Séchage chimique
· Une fois le solvant évaporé, une réaction chimique peut être déclenchée qui va transformer les molécules de liant en un réseau tridimensionnel, aux propriétés mécaniques et à la résistance chimique accrues.
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séchage par oxydation : réaction chimique à température ambiante sous l'action de l’oxygène de l’air. 
(huiles siccatives naturelles, alkydes, esters d’époxy...). Cette réaction, lente, catalysée par des siccatifs ., ne s'arrête jamais et entraîne la perte progressive de la souplesse du film, de son brillant, et donc son vieillissement. 
           -       3. Caractéristiques 
· Filmogénéité : 

· Propriété que possèdent les liants étalés en couche mince (phase liquide) de donner par suite de transformations physiques et/ou chimiques un film solide : extrait sec (phase solide) ne présentant plus les propriétés initiales et de subsister dans cet état pour assurer la protection.

· Cette transformation est le phénomène du séchage : passage de l’état liquide à l’état solide.

Folio 3/3


[image: image1.png]


[image: image2][image: image3][image: image4]
[image: image6.jpg]EVAPORATION

oU' SOLVANT
z APPLICATION SUR
g e suppecTiie
coucue s
Homiot ouRct

PIGMENT




[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]


[image: image12.jpg]


