
FLUJOGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

(ANTES)
INSPECCIÓN PREVIA

INICIO

Superficie preparada correctamente?

NO

SI

Corregir preparación

Primer aprobado y dentro de ventana?

NO

SI

Lijar / reaplicar

Condiciones ambientales admisibles?

NO

SI

Esperar / corregir

Producto correcto y vigente?

NO

SI

Reemplazar

AUTORIZAR APLICACIÓN

(DURANTE)
INSPECCIÓN

Método de aplicación aprobado

NO

SI

Detener y corregir

Parámetros de aplicación correctos

NO

SI

Ajustar equipo

Espesor húmedo (WTF) conforme?

NO

SI

Ajustar aplicación

Refuerzos correctos y ubicados?

NO

SI

Corregir 

Condiciones ambientales siguen OK?

NO

SI

Detener aplicación

FINALIZAR APLICACIÓN

FINALIZAR CONTROL

(DESPUÉS)
INSPECCIÓN POSTERIOR

Espesor seco (DFT) dentro de diseño?

NO

SI

Evaluar reparación

Inspección visual conforme?

NO

SI

Reparar zona afectada

Existen defectos?

SI

NO

Ejecutar reparación

CHEQUEO DE REGISTRO

Condiciones ambientales

Espesores

Lotes

Reparaciones


	FLUJOGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
	INICIO
	INSPECCIÓN
	(DURANTE)
	Método de aplicación aprobado
	NO
	SI
	(DESPUÉS)

	Parámetros de aplicación correctos
	NO
	NO
	SI
	SI

	Espesor húmedo (WTF) conforme?
	NO
	NO
	SI
	SI

	Refuerzos correctos y ubicados?
	NO
	SI
	SI
	NO

	Condiciones ambientales siguen OK?
	NO
	SI
	FINALIZAR APLICACIÓN

	Reparaciones
	Espesores

	INSPECCIÓN PREVIA
	(ANTES)
	Superficie preparada correctamente?

	INSPECCIÓN POSTERIOR
	NO
	SI
	Espesor seco (DFT) dentro de diseño?
	Primer aprobado y dentro de ventana?
	NO
	SI

	Inspección visual conforme?
	Condiciones ambientales admisibles?
	NO
	SI

	Existen defectos?
	Producto correcto y vigente?
	NO
	SI
	CHEQUEO DE REGISTRO
	AUTORIZAR APLICACIÓN

	Condiciones ambientales
	Lotes

	FINALIZAR CONTROL


